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A073N : Angulomètre à 
sable  

NORMES : EN 933-6 - NF P18-564 - CNR N.113 - STM C1252 

 Utilisé pour mesurer le coefficient d'écoulement des agrégats fins (forme et 

angularité). Le coefficient d'écoulement d'un agrégat est le temps nécessaire (en 

secondes) pour qu'un volume connu d'agrégats s'écoule à travers une ouverture 

déterminée. 

L'unité est essentiellement constituée de : 

• Un corps en aluminium de 90 mm de diamètre par 125 mm de hauteur. 

• Trémie de remplissage en aluminium de 100 mm de diamètre et 170 mm de 
hauteur. 

• Trappe de contrôle 

• Entonnoir en polycarbonate de 85 mm de hauteur, partie conique à 60°, dont 
l'extrémité a un diamètre de 12 mm. 

• Support de base 

• Valve 

• Becher. 
 

Dimensions: 200 x 240 xh 600 mm.  

Poids : environ 8 kg  


