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Produits E020 & E021 

E020 : Dispositif de prélèvement de ciment 

NORMES : EN 196-7 | ASTM C183 | AASHTO T127 

Utilisé pour prélever des échantillons de ciment dans les stockages en vrac ou les 

cargaisons. Fabriqué en laiton, il se compose de deux tubes concentriques avec 

des fentes. Le volume intérieur du tube est de 3 litres environ. 

Dimensions: Ø 40x1500 mm.  

Poids : 5 kg 

E021: Prélèvement de ciment en sac par tube  

NORMES : EN 196-7 | ASTM C183 | AASHTO T127 

Utilisé pour prélever le ciment de manière homogène dans les sacs de ciment. 

Dimensions: Ø 32x1050 mm.  

Poids : 3 kg 
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